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ABSTRACT. In the almost 4000 years long history of Georgia metallurgy has always played an important role. Its 
specifics, development, ups and downs and new reincarnations in other times and places, over and over again are the 
main story in this paper. Southern Georgian metallurgic centres are considered the birth place of the iron metallurgy in 
the world and have played leading role on the markets of the then known world during the whole antique epoch. In the 
middle ages, however, Georgian metallurgy is forced to hide in the Northern Mountains to keep away from aggressive 
intruders and suffers from restricted ore base and isolation. Last flash of the Georgian iron metallurgy is seen in the 
South Eastern territory in XIX century. Today’s Georgian metallurgy is entirely import based. 
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История Грузии берет начало во II тысячелетии до Р.Х. в период сосуществования 
Колхидской и Центрально-Закавказских культур. По мнению ряда ученых [1], «с определе-
нностью можно сказать, что отдаленные, легендарные предки грузин были высококуль-
турным и интересным народом. Последнее, возможно, также связано с высочайшим иску-
сством металлургии - они были великими мастерами металла – сначала меди, потом бронзы, 
а затем и железа. Древнегрузинское племя Тубалов (Тувалов) даже определяется в Библии 
как изобретатель металлургии и кузнечного ремесла. Металлические изделия древних грузин 
распространялись по всей передней Азии - Месопотамии, Сирии, государствам Малой 
Азии». Мастера изготовления булатных клинков - ассирийцы, вполне возможно, своему 
искусству во многом научились от предков грузин. 

Об исторических этапах развития сырьевой базы металлургии эпохи средней бронзы 
можно судить по изменениям состава производимого металла. В те времена применялась, в 
основном, мышьяковистая медь, но отмечены и предметы, изготовленные из новых сплавов - 
сурьмяно-мышьяковистых и оловянистых. Начало эпохи поздней бронзы совпало с 
внедрением новых методов изготовления продукции, что способствовало подъему ремесел, 
привело к улучшению качества и увеличению количества продукции. 

Таким образом, металлургия железа Грузии античного времени возникла на основе 
доантичного местного металлопроизводства [2, 40, 41]. Преемственность традиций проя-
вилась в том, что, несмотря на новшества, связанные с технологией обработки железа, 
древние металлурги упорно старались повторить формы характерные для бронзовых изде-
лий, что подтверждается обильным археологическим материалом из Самтавро, Геби, Вани, 
Уреки, Ларилари, Читахеви и др. (рис.1). 
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Рис.1. Лезвия кинжала: верхняя - железо (Брили, Рача); нижняя - бронза (Нигозети, Имерети). 

Первая половина I тысячалетия до Р.Х. (Государственный музей Грузии). Фото авторов. 
 
Установление этапов развития металлургии лишь на основе анализа конечной литейной 

продукции без учета всего цикла производства было бы односторонним. Однако спе-
циалисты в области эпохи поздней бронзы долгое время довольствовались лишь изучением 
конечной стадии длиной технологической цепочки металлопроизводства. Причина этого - 
скудные данные о добыче, переработке руд и выплавке металлов. В восточной части Грузии 
изделия были обнаружены в культовых сооружениях и поселениях, находящихся на 
значительном удалении от мест находок литейных форм [3]. Кроме того, известны лишь 
единичные находки погребений предполагаемых ремесленников [4]. На сегодняшний день в 
Восточной Грузии мы располагаем данными о находке всего одной металлообрабатывающей 
мастерской эпохи поздней бронзы (селение Цагвери) [5; 6]. 

Естественно, что на основании таких скудных археологических данных невозможно 
получить полное представление о самом процессе производстве металлов. В связи с этим 
чрезвычайно важное значение приобрела находка (более позднего чем цагверская) комплекса 
мастерских в Квемо-Кеди [7]. Мастерские комплекса отличаются друг от друга планировкой 
и количеством помещений. Все вспомогательные помещения связывались с центральным, в 
котором располагались печи. Неплохо сохранились днища печей с обломками покрытых 
тонким слоем бронзы тиглей [8] и часть сводчатых оштукатуренных стен. Обнаружено 
большое количество предметов различного назначения, находка которых позволяет судить о 
высоком уровне развития металлургического производства в восточной части Грузии первой 
половины I тыс. до н. э.. Это многочисленные известняковые туфогенопесчаниковые камни с 
тщательно отполированными боками или обвитые пояском круглые камни для растирания 
руды; глиняные литейные формы, подставки различных форм; обломки муфеля и др. 

Пока железо не научились добывать из руд, оно стоило в буквальном смысле дороже 
золота (примерно в пять раз) и использовалось только для изготовления сверхпрестижного 
оружия [52]. Так, в гробнице фараона Тутанхамона нашли кинжал с клинком из золота, а 
другой его кинжал был с золотой рукояткой, но с клинком из железа. Железо практически не 
встречается в самородном виде, поэтому до XII века до Р.Х. сырьем для изготовления 
железных артефактов в мире являлось лишь метеоритное железо. Небесное происхождении 
железа было несомненным практически во всех древнейших цивилизациях. Шумеры 
называли его небесной медью, египтяне - родившееся на небе, а хетты прямо писали, что 
“...железо пришло с неба...”. 
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Метеориты вообще находят очень редко, а железные составляют около 5% от их об-
щего количества, поэтому небесный источник металла не имел большого практического 
значения. Лишь какое-нибудь отдельно взятое племя (в том числе и древнегрузинское) могло 
получить «подарок с неба» (Рис.2.) ввиде глыбы весом в несколько тонн. 

 

Рис.2. Железный метеорит. Дманисский р-н, Южная Грузия.  
Из частной коллекции В.И.Гелеишвили 

 
С XII века до Р.Х. в средиземноморье появился железный инвентарь «земного проис-

хождения», археологически связанный с хетами, а, регионально, с передней Азией и Кав-
казом. К тому же периоду относится и информация о памятниках древнего металлопро-
изводства на территории восточной Грузии [42, 43, 44, 45]. 

Количество обнаруженного в погребениях железного оружия (наконечники стрел, 
копья, кинжалы и др.) неуклонно возрастало с конца II до начала I тыс. до н. э., т.н. периода 
широкого освоения железа, а к середине этого тысячелетия железное оружие полностью 
сменило бронзовое [9]. 

О высоком уровне развития ремесел в другом регионе Грузии - Причерноморье (За-
падная Грузия) можно судить по количеству и качеству имеющегося археологического 
материала [10, 40]. Фактические данные не оставляют сомнений в том, что в Колхиде начала 
I тысячелетия до н. э. также существовала высокоразвитая металлургия железа. 

Письменные источники сохранили заслуживающие внимание сведения о высоком 
уровне обработки железа у грузинских племен юго-западной Грузии, а современные ар-
хеологические открытия наглядно свидетельствуют о высоком уровне металлопроизводства 
и в Картли (Южная и Центральная Грузия), и в Западной Грузии. 
 

Этапы развития металлургии Грузии 

Древние центры производства металлов размещались, в основном, в Юго-Западной, 
Юго-Восточной и Северной частях Грузии. Первый из них занимал бассейн реки Чорохи (в 
границах древней Шавшети, Джавахети и Тао-Кларджети) и территорию нынешней Гурии. 
Второй охватывал южные области древней Иберии, где с металлургической точки зрения 
особый интерес представляла территория нынешних Болнисского (Грузия) и Алавердского 
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 (Республика Армения) районов. Северный центр занимал горные области Большого 
Кавказа в границах Абхазии, Сванети, Имерети и Рачи (Рис.3). 

Центры металлургического производства южной части (горная система Малого Кав-
каза) играли основную роль на продолжении всей античной эпохи. Это целый исторический 
этап развития металлургии Грузии, который длился до начала средневековья. В течение 
этого периода металлургическое значение северных областей было незначительным, если, 
конечно, не считать Сванетского золотоносного района, который уже тогда был известен как 
один из центров добычи золота. 

 

Рис.3. Карта древней Грузии 
 
Одновременно с падением металлургической роли Юга, на основе уже существовав-

шего в Сванети производства металлов (золота и меди), на Севере страны возник ряд раз-
розненных центров выплавки железа (Рача - Цедиси). 

И, наконец, в XVIII и XIX веках центры металлургического производства вновь пе-
реместились на Юг, но на сей раз выплавка металлов и, в частности, железа «осела» в вос-
точной половине Южной Грузии – в Борчало (Болниси) и Алавердском металлоносном 
районах. 

Таковы, в самых общих чертах, три этапа развития металлургии железа Грузии. Сле-
дует подчеркнуть, что металлургическая отрасль производства имела в Грузии не случайный 
и не временный характер, а являлась органичной составляющей экономики. Она постоянно 
проявляла тенденции к воспроизводству, проходя при этом через ряд исторически 
обусловленных фаз то упадка, то нового возрождения. 

То обстоятельство, что ученые разных периодов неизменно подчеркивают факт су-
ществования в Грузии высокой техники металлургического производства, а некоторые из 
них воздают должное и замечательному искусству изготовления железа и меди древнегру-
зинскими племенами - является убедительным доказательством того, что металлургическая 
отрасль производства никогда не теряла своего значения в общей экономике страны. 
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Металлургия Юга и ее особенности 
 

Стадии развития металлургии Грузии характеризовалась особенностями обусловлен-
ными соответствующими историческими условиями общественного производства. 

Металлургии античного периода были присущи три особенности: 
 
Первая состояла в том, что имела комплексный характер и включала как выплавку 

меди и железа, так и золота и серебра. О высоком уровне древнегрузинской металлургии 
свидетельствуют отзывы греко-римских ученых, которых поражало мастерство изготовления 
металлов моссиниками, халибами и тубалами (древнегрузинские племена). 

Моссиники занимались земледелием, в том числе виноградарством, широко было 
развито рыболовство. Занимались они и обработкой металлов. В вооружении моссиников 
Ксенофонт отмечал железные секиры, а на крайнем западе их территории греки встретили 
людей занятых обработкой железа. Это были немногочисленные, подвластные моссиникам 
халибы, жившие, преимущественно, добычей и обработкой железа. Моссиники, видимо, 
имели довольно тесные торговые отношения с греческими городами. Славились они 
техникой изготовления меди, бронзы и латуни. Бронза их, по Аристотелю, имела особый 
блеск и выделялась белизной. Он отмечал, что моссиники, при изготовлении бронзовых 
изделий, медь смешивали не со свинцом, а с какой-то местной землей, которую они плавили 
совместно с медью. 

Халибы - народ, живший в обильной железной рудой местности на севере Малой Азии 
(Юго-Восточное побережье Черного моря) - пользовались широкой известностью в древнем 
Мире высокоразвитой техникой изготовления железа. По данным Страбона (66 г. до Р.Х.), 
эти опытные рудокопы и металлурги начинали с разработки серебряных рудников, а затем 
стали первыми из тех, кто обслуживал полный цикл металлопроизводства – от добычи сырья 
до производства железных изделий [11]. 

Великие металлурги той эпохи- тубалы (тувалы) занимались производством меди, 
бронзы, а позднее и железа. Жили тубалы поначалу не только на Южном Кавказе, но и в 
Малой Азии, вплодь до ее южной части. Однако оттуда они были вытеснены во времена 
великого арийского переселения. 

Вторая специфическая черта древнегрузинской металлургии - широкое разделение и 
специализация общественного труда. Еще Апполоний Родосский (200-250 гг. до Р.Х.) 
подметил, что Халибы «не занимаются ни возделыванием земли, ни разведением сладких 
плодов, не пасут стада на росистых пастбищах», но, зато, «раскапывают железоносную 
твердую землю и выменивают железо на жизненные припасы. Единственное занятие халибов 
- производство железа, чем они заняты изо дня в день, от зари до глубокой ночи». Он же 
добавляет: «Никогда не встает для них заря без новых трудов. Среди черной копоти и дыма 
исполняют они свою тяжелую работу» [12]. То, что выплавка железа была единственным 
занятием большинства древних халибов подтверждается и Ксенофонтом. «Единственным 
источником жизни большей части халибов живущих в горных местностях», пишет он – 
«является переработка железной руды» [13]. 

Совершенно очевидно, что узкая специализация отдельных племен являлась резуль-
татом твердо упрочившегося разделения общественного труда. Такая специализация в цессе 
исторического развития вырабатывала у отдельных племен производственные традиции, 
сноровку, технические навыки и усовершенствованные методы производства металлов. 

С этим обстоятельством связана и третяя особенность «металлургии Юга», а именно – 
ее экспортное значение. В своих комментариях к «Пророчествам о Тире» (Пророк Иезекииль 
– VI век до Р.Х.), академик И.А. Джавахишвили [14] пишет - «грузинские племена 
изготовляли металлические изделия не только для своего потребления, но вывозили их в 
такие далекие места, каковым был город Тир». 

Широкий сбыт железа на заграничных рынках и, в частности, на рынках Ближнего 
Востока, свидетельствовал о его высоком качестве. Аристотель подчеркивал - «халибское 
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железо было наилучшим именно потому, что халибы умели каким-то особым способом 
изготовлять его». Белое "халибское" железо (по Аристотелю) – нержавеющая сталь [15]. 
Поэтому железо халибского изготовления весьма высоко ценилось в античном мире и было 
практически вне конкуренции. 

Таким образом, высокоразвитое производство металлов, и в частности железа, служило 
не только источником существования многих древнегрузинских племен, но и связывало 
древнюю Грузию с внешним миром. Металлургия стала основой интенсивной торговли с 
высокоразвитыми государствами античной эпохи. Это весьма важный исторический факт, 
который со всей очевидностью указывает на сравнительно крупные масштабы производства 
железа в Грузии. 

В связи с этим возникает вопрос - какой рудной базой располагала металлургия древней 
Грузии? Общеизвестно, что наличие рудной базы, качество и запасы руд предопределяют 
как саму возможность возникновения производства металлов, так и объем производимой 
валовой товарной продукции. 

Единичные находки металлических изделий в Южной Грузии отмечены уже в ранне-
земледельческих поселениях VI—IV тыс. до н. э. (Храмис Диди-Гора [16] и Арухло [17]). По 
свидетельству И.А. Гзелишвили, древнейшим металлургическим очагом на территории 
Грузии являлся богатый раннеземледельческими поселениями нынешний Болнисский район. 
Это подтверждается найденными вблизи Цителисопели древними участками отработок 
медных руд, а также сетью архаичных горных выработок [18, 24]. 

В зоне Малого Кавказа известен ряд мелкорудных месторождений меди, которые и в 
настоящее время имеют промышленное значение. Таковы Чорохская (Дзансул), Мерисская и 
Алавердская группы. Эти месторождения интересны не только тем, что содержат 
промышленные запасы руд, но и типами оруденения. С точки зрения древних металлургов, 
наверное, особенно важным являлось то, что на этих месторждениях широко представлены 
поверхностные выходы руд, а также зоны окисления. Кроме того, в шлихах Аджарского 
металлоносного района наблюдается касситерит, присутствие которого возможно и в рудах 
энаргита и в высокотемпературных проявлениях медной руды. Добытое олово могло 
применяться при изготовлении бронзы, которая, как отмечено выше, отличалась своим 
удивительным блеском и высоким качеством. 

Несколько сложнее обстоит дело с вопросом рудной базы древней металлургии железа. 
В Южной Грузии известно единственное сравнительно крупное - Чатахское железорудное 
месторождение. Безусловно, это месторождение являлось объектом промышленной 
эксплуатации с незапамятных времен. По данным проф. К.Е. Габуния, на закартированной 
им в 1933 г. площади в 70 кв. км было зарегистрировано около 30 отдельных участков 
выходов руд и, там же, почти у каждого из них обнаружены следы древнейших разработок и 
выплавки железа. 

Много таких «памятников старины» было обнаружено в начале XX века такими из-
вестными исследователями, как академик Абих, горными инженерами-геологами Косматым, 
Освальдом, Бацевичем, Марголиусом и другими. Все исследователи подтверждают, что в 
южных районах и областях Грузии разбросано множество старых обвалившихся подземных 
горных выработок, вокруг которых наблюдается огромное количество шлаков. Это и район 
Чатахского месторождения и окрестности Маднис-цкаро, Маднис-Сери, Фахрало и др. Также 
остается пока открытым и другой вопрос - вопрос об источнике сырья металлургического 
производства в тбилисском районе Авчала. Здесь после оползня, нами недавно был 
обнаружен древний горн в форме кувшина (координаты: N 41°50'15,08"; E 44°47'36,02"), 
облицованный изнутри плитками кварцевого песчаника, с красным железняком на дне (Рис. 
4). 

А сколько памятников глубокой древности исчезло бесследно либо в результате дей-
ствия разрушительных сил природы, либо прямого уничтожения их руками неоднократно 
вторгавшихся врагов, либо непрерывной смены исторических стадий развития, когда каждое 
последующее поколение сознательно или бессознательно уничтожало или же заново 
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переделывало то, что сохранилось от предыдущих. Но и то, что уцелело, к сожалению, 
изучено весьма мало. Нет сомнения в том, что систематическое выявление и планомерное 
изучение древних горных выработок может пролить свет на те вопросы экономики и техники 
древней металлургии, которые, в настоящее время, совершенно неясны. 

 

 
Рис.4. Древний горн с красным железняком на дне 

 
Наличие одного лишь Чатахского месторождения железной руды было, очевидно, 

необходимым, но недостаточным условием создания той популярности, которой пользо-
вались древнегрузинские племена не только как производители, но и как первооткрыватели 
железного производства (что вынужден был признать видный французский археолог и 
путешественник Жак де Морган, который, в тоже время, полностью отрицал гипотезу о 
кавказском происхождении бронзовой техники [19]). 

Действительно, металлоносная зона Малого Кавказа, и, в особенности ее восточная 
часть покрыта сетью рудных, в том числе и железорудных точек. В результате геологичес-
кого изучения этой рудной области достаточно четко установлены ее металлогенические 
особенности. Особенности эти заключаются в том, что, во-первых, в пределах области 
сконцентрированы как гематитовые (Чатахи, Маднис-цкаро и др.), так и марганцево-гема-
титовые месторождения (Тетри-цкаро, Маднис-Сери, Сошеби и др.). Во-вторых, здесь же 
имеется довольно густая сеть проявлений россыпного золота; в третьих, серноколчеданные, 
медные и полиметаллические месторождения области содержат немалое количество серебра. 
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Для древней металлургии железа особенно ценной, безусловно, была первая особен-
ность, т.е. сравнительно частая зараженность территории гематитовым и марганцево-гема-
титовым оруденением. Вполне возможно, что древние металлурги при выплавке качест-
венной стали пользовались также и марганцем. Впрочем, такого же результата они могли 
достигать и простой выплавкой марганцево-гематитовых руд из местных месторождений. 
Марганцевые месторждения более мелкого масштаба зарегистрированы в западной части 
зоны, например, в сел. Шемокмеди (Озургетский район). Однако количество рудных точек 
здесь весьма ограничено, а руда в, большинстве случаев, представлена землистым пиро-
люзитом (до 1,2 мм в поперечнике). 

В южной части Малого Кавказа большой интерес древних металлургов вызывали ма-
гнитные пески бассейна реки Чорохи и Черноморские магнитные пески. Сведения об их 
использовании в древности можно найти у Аристотеля – «Рассказывают о совершенно 
особом происхождении железа халибского и амисского: оно образуется из песка привно-
симого реками; песок этот, по одним рассказам, промывают и плавят на огне, по другим, 
промывают несколько раз и потом плавят прибавляя так называемый огнеупорный камень, 
коего много в их стране и плавят в печах особой конструкции» [15]. Полученный таким 
образом металл имел цвет серебра и считался нержавеющим. При описании халибских 
традиций добычи железа Аристотель сообщает о древнем общеколхском способе, 
распространенном во всей причерноморской полосе расселения картвельских (грузинских) 
племен. С процессом обогащения магнетитовых песков скорее всего, были связаны 
обнаруженные в районах древних стоянок прибрежной полосы Колхидской низменности 
большие ваннообразные сосуды со сливом, изготовленные из крупноструктурной глины [20]. 

Черноморские магнитные пески представляют собой продукт разрушения базальтовых 
пород, содержащих около 11% магнитного железняка. Эти железосодержащие продукты 
разрушения базальтов выносились многочисленными реками и отлагались на берегу Черного 
моря. Скорее всего это и есть те пески, из которых выплавлялось знаменитое в древности 
халибское железо. По мнению современных металловедов, «технология включала в себя 
сплавление теллурических феррит- и никель-железа, вкрапленных в ультраосновные и 
основные породы (базальты и др.), добываемые из речного песка, в платиноносных россыпях 
и сидеритовых осадках» [21]. При наличии такой рудной базы получения железа, халибы, по 
всей вероятности, применяли древний способ прямого восстановления. 

Так как температурный режим металлургического цикла (800-13000С) не позволял 
получать железо в расплавленном виде, процесс прямого восстановления приводил к по-
лучению металлургического железа в тестообразном состоянии (губчатое железо), что ис-
ключало процесс его легирования (Mn, Ni, Ge и т.д.). Все элементы содержащиеся в ге-
матитовых и магнетитовых рудах железа шлаковались и отделялись от восстановленного 
металла [40, 46, 47]. 

Самое крупное месторождение магнетитовых песков черноморского побережья Кавказа 
расположено между устьями рек Супса и Натанеби-Чолоки. Именно здесь, в междуречье 
Супса-Чолоки обнаружены остатки многочисленных поселений и крупный метал-
лургический центр, насчитывавший сотни железоплавильных мастерских (первая половина I 
тыс. до н. э.). Этот комплекс археологически изучен недостаточно (на разных участках пока 
раскопано всего лишь несколько железоплавильных мастерских с тринадцатью плавильными 
печами). Древнеколхские железоплавильные мастерские, как правило, устраивались на 
холмах и склонах косогоров, в ущельях и оврагах. Но самое интересное то, что скопление 
этих железоплавильных производств было оторвано от сырьевой базы и привязано к 
удаленной от моря зоне богатой огнеупорными глинами и твердыми породами древесины. 
Наверное древние металлурги считали экономически более выгодным или физически более 
легким транспортировать сырье, чем привозить глину и древесный уголь в район 
месторождения магнетитовых песков [10]. Не исключено, конечно, что такое удаление 
сырьевой базы от производств было обусловлено и другими, пока еще не совсем ясными нам 
причинами. 
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По утверждению некоторых исследователей [18], железоплавильная мастерская того 
времени обычно состояла из установленного на сваях навеса, одной, двух или более желе-
зоплавильных сыродутных печей (Рис. 5), каменного стола (наковальни) для обработки 
крицы и площадки для хранения запасов огнеупорной глины. Древнейшие на территории 
Колхиды сыродутные печи представляли из себя яму в которую закладывались руда и уголь, 
над ямой сооружался купол с короткой трубой, а сбоку прилаживался мех для дутья. Дно 
ямы имело полусферическую форму, стенки были выложены камнем. Шлак не выгребался, а 
скапливался на дне. В мастерской находилось от одной до нескольких печей [22]. Здесь же, 
по всей вероятности, хранился набор рабочих инструментов и предметов домашней утвари: 
деревянные колотушки для обработки крицы, металлические молотки, металлические 
крючки для извлечения со дна печи остывшего шлака и крицы, домашняя посуда и др. 
Производственные отходы - большое количество шлака и перегорелой обмазки плавильных 
печей, обломков глиняных сопел мехов и воздуходувных труб, а также глиняной посуды, 
золы и пр. сваливали, как правило, на склоны холмов. 

 

 
Рис.5. Металлургический центр – Амиранис Гора, [51]  

 
Высокая концентрация железоплавильных мастерских отмечена в районе среднего 

чения реки Чолоки, вблизи устья которой (северная окраина Кобулети), в приморской 
полосе, обнаружена большая группа предантичных поселений Колхиды, стоянки-поселения 
на приморской дюне и крупное городище VI—II веков до н. э. Сосредоточение мастерских 
по выделке железа обнаружено также, в бассейнах рек Хоби и Очхамури. Самая древняя из 
которых относится к IX в. до н. э. 

Важная роль района в развитии металлургии железа была обусловлена благоприятными 
природными и горно-геологическими условиями, крупными запасами и специфическим 
минералогическим составом песков. Из четырех основных рудообразующих минералов 
железа на территории Колхиды отмечено три - гематит, магнетит и лимонит. Первые два из 
них содержат до 65-70% железа. 

Cложная форма железных изделий, и, в частности, топоров с территории Колхиды 
(Рис.6) требовала совершенного владения техникой пластической деформации металла [23] и 
была бы невозможна без использования различных вспомогательных приспособлений. При 
изготовлении топорища использовался ряд последовательных операций. После предварите-
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льного нагрева из заготовки вытягивался обух, утолщенную часть которого получали путем 
высадки. Грибообразную форму бойку придавали свободной ковкой, что требовало особого 
мастерства. Отмечено применение приема наварки бойка шляпообразной формы. При 
формовке фигурного обуха использовались различные штампы. Отверстие (чаще всего 
овальной формы) пробивали с помощью специальных приспособлений при повторном 
нагреве заготовки. На некоторых топорах из Брили, образовавшиеся при этом заусенцы были 
преобразованы в ромбовидные выступы. Затем заготовка снова нагревалась и вытягивалось 
лезвие. Завершала изготовление топора обработка поверхности: шлифовка, полировка и 
заточка лезвия. 

 

Рис.6. Колхидский топор (железо), Самтавро (Центральная Грузия). Первая половина I тысячеле-
тия до Р.Х. Государственный музей Грузии. Фото авторов. 

 
Интересные археологические данные имеются и по выплавке высококачественного 

железа в местечке Саркине, в переводе с грузинского - «железное место» (центральная 
Грузия, район древнегрузинского города Мцхета). Здесь располагалось производство (см. 
Рис.3), отсюда же продавался и, вероятно, даже экспортировался металл и изделия из него 
(Рис.7). Однако, нам пока неясно откуда древние ремесленники брали руду, поскольку в этом 
районе нет рудопроявлений железа. Естественно, что железная руда в Саркине завозилась из 
других районов Грузии. Вероятнее всего, ее могли поставлять либо с территории нынешней 
Имерети (район с. Шорапани), где под красно-бурыми лейасскими мраморовидными 
известняками (т.н. шрошинский мрамор, которыми облицованы центральные станции 
тбилисского и моссковского метрополитенов) имеется толща богатая железняком, либо с юга 
– с территории нынешних Марнеульского и Болнисского районов, а, возможно, и с 
Дзамского рудопроявления (нынешний Карельский р-н Грузии). 

Некогда мощная и достаточно обеспеченая рудной базой металлургия железа Южной 
Грузии постепенно пришла в упадок и, наконец, прекратила свое существование. Пока 
невозможно точно определить, когда именно это произошло, но с определенностью можно 
сказать, что в самом начале средневековья металлургия железа юга уже не играла присущей 
ей роли и не стояла на той высоте, которой она достигла в античной эпохе. 

 
Металлургия Севера и ее особенности 

 
Металлургическая отрасль производства северных областей Грузии прошла две стадии 

развития. Первая из них охватывала античную эпоху. Вторая, являясь непосредственным 
продолжением первой, длилась в течение средневековья, вплодь до XVII века. В дальнейшем 
производство металлов в этих областях хотя и продолжалось, но находилось в стадии упадка. 

В течение античного периода ведущую роль в производстве металлов этой части 
Грузии играла Сванетия. Здесь, по историческим данным, была сконцентрирована добыча 
россыпного золота.  
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«В горных потоках этой страны находится золото, которое варвары добывают пос-
редством продырявленных корыт и мохнатых кож, откуда, должно быть, и произошло 
придание о Золотом руне» (Страбон). Это подтверждают и Плиний и Аппиан и многие 
другие, которые при этом не упускают случая подчеркнуть, что «суаны» (Сваны) – варвары и 
ведут добычу золота посредством примитивной техники∗. 

 

 
Рис.7. Мечь. Вторая половина II тысячлетия. Самтавро, Мцхетский район, Центральная Грузия. 

(Государственный музей Грузии). Фото авторов. 
 
Древнесванетская металлургия золота интересна еще и тем, что с ней, по-видимому, 

связано возникновение в Сванетии производства сначала меди, а затем и железа. С этой 
точки зрения интересной остается и соседняя со Сванетией территория Рачи (Рис. 8). 

Г.Ф.Гобеджишвили, в ходе археологических раскопок в Сванетии (1952 г.), обратил 
внимание на железный лемех, который, наряду с другими предметами быта был обнаружен 
местными жителями. Аналогичный лемех числился и в материалах раскопок Брильского 
могильника (Горная Рача) IV в. до н. э [25]. Железный лемех примерно той же эпохи был 
обнаружен М.М.Траншем в Абхазии. Это обстоятельство подтвердило наличие железного 
плуга как в горной, так и в низменной, более развитой части древней Колхиды. Часты 
находки железных сельскохозяйственных орудий и в погребениях. Особенно примечательны 
железные мотыги и, что особенно важно, железные лемеха или лемехообразныя орудия [27, 
28] из погребений Нигвзиани и Уреки (VII—VI вв. до н. э.). 

То, что в Сванетии железное производство существовало еще до нашей эры докумен-
тально доказано весьма интересными исследованиями Б.Е. Деген-Ковалевского [29]. 

По его данным, относительно крупное производство железа, располагалось на терри-
тории Чуберской общины, в местности под названием Шхибар (место шлаков). Там, в разное 
время было обнаружено свыше дюжины разрушенных людьми или временем горнов. Б.Е. 
Деген-Ковалевский обнаружил и детально изучил два из них. В результате проведенных 
исследований с использованием огромного историко-этнографического и археологического 
материала установлено, что производство железа на Шхибаре носило не только 
внутрипотребительский характер, но, было и товарным. 

                                                 
∗ Врядли техника того времени где-нибудь стояла на более высоком уровне. Диадор Сицилийский, описавший 
работу золотых приисков, расположенных между Египтом, Эфиопией и Аравией, указывал на аналогичную 
технику добычи золота. В дальнейшем, согласно данным Вильяма Джекоба «методы добычи и ра-
финирования золота, известные древним, были забыты и средневековой Европе пришлось вновь проделать 
весь путь открытий и изобретений в этой области» [26]. 
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Рис.8. Медно-свинцово-цинковое рудопроявле-
ние в с. Урави, Горная Рача. Древняя обо-
гатительная ванна с найденными в ней 
каменными молотами и кусками руды 
[24]. 

 
Однако, по степени своей товарности, сванетская металлургия железа античной эпохи 

значительно уступала Южной. Это и не удивительно. Во-первых, рынок сбыта товарного 
железа Чуберского происхождения был более ограничен, чем ближневосточный. Во-вторых, 
сравнительной скудная рудная база и, как следствие, объем производства железа в Сванетии 
был ниже, чем на юге страны. Наконец, при наличии недостаточной рудной базы каждая 
производственная единица использовалась для получения разных металлов. В соответствии с 
этим, в течение одного производственного цикла выплавлялось как железо, так и медь, 
золото, серебро и т.д. Ведь не случайно то, что Шхибарский район представлялся древним 
как «золотой» и, вопреки мнению Б.Е. Деген- Ковалевского, это отнюдь не фантазия 
местных искателей «мифического» золота, а отражение в народном сознании разнообразия 
производственного профиля Сванетской металлургии античного времени. По справедливому 
замечанию исследователя «самым неясным вопросом является вопрос сырьевой базы 
Чуберского производства». Заслуживает внимания то обстоятельство, что согласно данным 
химических анализов, проведенных в Санкт-Петербургском (Ленинградском) Институте 
металлов, изделия из Чуберского железа отличались исключительной чистотой, т.к. 
содержание Fe в них достигало 99,75%. 

Безусловно, одной из причин столь высокой чистоты железных изделий являлось ис-
пользование Чуберскими металлургами высококачественного сырья. Где же брали они 
магнитный железняк такого качества? 

Б.Е. Деген-Ковалевский предположил, что «сырьевая база находилась где-либо в 
массивах Утвиро-Кирарского хребта» [29], при этом он ссылался на то, что на верхней 
площадке Шхибар было найдено несколько кусков железной руды, оказавшейся высоко-
качественным магнитным железняком с очень высоким содержанием Fe3O4 (91,07%). 

Как известно, в Сванетии нет значимых месторождений магнитного железняка. Но 
такие месторождения имеются в восточной части Горной Абхазии, например – Санчарское. 
В районе Санчара (на площади около 30 кв. км) имеется несколько выходов магнитного 
железняка, подчиненных кристаллическим мраморовидным известнякам. Месторождение 
штокообразное и содержит весьма чистую и богатую руду с четко выраженными 
магнитными свойствами. По направлению к Сванетии было обнаруженно несколько выходов 
руд, химический состав которых, в основном, аналогичен составу шхибарской. 

По геологическому строению и литологическому составу район Чуберской металлургии 
аналогичен району Санчарского месторождения. В обоих районах широко развиты 
кристаллические сланцы и известняки (гора Шхибар представляет собой известняковый 
кряж). На Шхибаре найдено нескольких кусков руды, сходных по химическому составу с 
магнетитом Санчарского месторождения. Это сходство указывает на наличие в пределах 
западной части Верхней Сванетии, на стыке Сванетии, Абхазии и Горной Мингрелии мес-
торождений магнетита. Вполне возможно, что в древности не только знали, но и эксплуа-
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тировали эти месторождения. Химические составы руд из Санчара и кусков руды, найден-
ных в Чубери, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав руды Санчара и кусков руды, найденных в Чубери 
 

Содержание, % № Состав 
Руда из Санчара Руда из Чубери 

1. Гигроскопическая вода 0,12 не опред. 
2. SiO2 4,72 4,91 
3. Fe3O4 94,29 91,07 
4. Al2O3 0,53 не опред. 
5. CaO 0,42 2,84 
6. MgO следы - 
7. P следы следы 
8. S следы следы 

 
Но, можно допустить и обратное. Возможно, что в пределах Чуберской общины нет и 

никогда не было железорудного месторождения. В таком случае вся Чуберская металлургия 
могла потреблять только привозную руду, которая, возможно, доставлялась из наиболее 
близко расположенных Абхазских месторождений магнетита. В этом случае производство 
здесь должно было быть организовано по принципу разделения труда с выделением особого 
контингента - поставщиков руды. 

Действительно, известны случаи работы железоплавильного предприятия на привозном 
сырье. Так, например, в сел. Очжолы, даже в первой четверти позапрошлого столетия 
выплавлялось железо из руд, привозимых из сел. Сормони, между которыми около 30 км. 
Более того, были случаи заимствования руды. Согласно сообщениям горного инженера Н.К. 
Кржижановского, в сел. Сацири «иногда по малому количеству добычи руды заимствуются 
оною от Тквибульских жителей, которые в сем отношении не всегда их богаче». 

Вполне допустимо, что Чуберские плавильщики железа заготовляли руду вне пределов 
общины и запасались ею на продолжительный период. Бездорожье древнего Чубери не 
исключало возможности подвоза требуемой руды извне, т.к., по историческим сведениям, в 
древности преодолевалась даже центральная оледенелая часть Главного Кавказского хребта. 

С другой стороны, именно бездорожье и, соответственно, затруднения в регулярном 
снабжении производства железа сырьем, предопределяли необходимость единовременно 
запасаться таким количеством руды, которого бы им хватало на продолжительное время. 

Таким образом, независимо от того, базировалась ли Шхибарская металлургия на 
собственной, либо привозной руде, она перерабатывала высококачественный магнетит, 
определявший высокое качество выплавляемого железа. 

Наконец следует затронуть вопрос об объеме древнего производства железа. Он не мог 
быть большим. Во-первых, сама рудная база, где бы она не располагалась, была пред-
ставлена мелкими месторождениями, главным образом, поверхностными их выходами, т.к. 
сравнительно крупные месторождения, в связи с низким уровнем техники горного дела в то 
время не могли быть объектами массовой эксплуатации. 

Об остром дефиците железа можно судить по воспоминаниям Левана II Дадиани, в 
котором, развитую в Мингрелии работорговлю он объяснял не желанием заниматься этим, а 
необходимостью обмена рабов на соль и железо, столь необходимые в то время. 

Во-вторых, в те времена среднегодовое потребление железа, очевидно, было низким. 
Железо использовалось для изготовления предметов личного вооружения (наконечники 
стрел, палок, ножи и т.д.) и хозяйственного инвентаря (мотыги, лемехи, топоры, косы, серпы, 
очажные цепи и т.п.). Поэтому проблема объемов рудной базы для древней металлургии, 

 



Труды КИМС - 2009  

очевидно, не стояла очень уж остро. Для организации железоплавильного предприятия 
достаточно было наличия нескольких мелких, но пространственно близких месторождений 
(в большинстве случаев представленных поверхностными выходами руд). Как правило, 
эксплуатационные запасы таких месторождений исчерпывались в течение 2-4 лет, после чего 
начиналась разработка следующей группы месторождений и т.д. Такая экстенсивная система 
освоения рудных богатств широко практиковалась в древности не только у нас, но и в других 
странах. 

Экстенсивная система освоения рудных месторождений приводила к применению 
своеобразных методов и способов организации горного дела. Добыча и первичная перера-
ботка руд, в частности, их измельчение, была разбросана по относительно большой площади 
(эти месторождения сваны держали в строгой тайне), а выплавка железа концентрировалась 
в одном месте, куда и доставлялась руда, в большинстве случаев в примитивно обогащенном 
виде. 

 
Таблица 2 

Количество железных изделий обнаруженных в археологических памятниках древней 
Колхиды по технологии их изготовления 

 

Сталь 

Цементация 
(насыщение стали 
углеродом с це-
лью повышения 

твёрдости) 
 Наименование 

Ж
ел
ез
о 

Малоуг-
леродис-

тая 

Средне-
углеро-
дистая 

Высоко-
углеро-
дистая 

Поверх-
ностная

Локаль-
ная 
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рк
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В
 т

.ч
. т
ер
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Куланурхва - - 1 1 1 4 - - 7 3 
Эшерские 
кромлехи - - - - 1 1 - - 2 - 

Эшерский 
могильник - - - - 1 - - - 1 - 

Эшерское 
городище 3 9 3 - 1 - 1 4 21 1 

Гуад-иху 3 - 5 1 2 7 - 4 22 7 
Сухумская 
гора 10 4 6 1 6 8 - 6 41 8 

Мерхеули-
Мачара 1 - - 1 2 1 - - 5 1 

Авадхара - - - 2 - - - - 2 - 
Келасури - - - 1 - 1 - - 2 1 
Брили - 11 5 2 - 1 - - 19 2 
Вани - 12 6 6 2 - - - 26 1 
Итого: 17 36 26 15 16 23 1 14 148 24 

 
По мере истощения запасов руды в эксплуатируемых месторождениях, металлурги-

ческое предприятие отрывалось от своей сырьевой базы и, следовательно, с течением вре-
мени терялась «видимая» связь между предприятием и рудной базой на которой оно воз-
никло. По-видимому, с таким явлением мы имеем дело и в Чубери, где факт выплавки 
железа неоспорим, но до сих пор не удается однозначно ответить на вопрос о рудной базе. 
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Скорее всего, в первый период Чуберские предприятия базировались на выплавке руды из 
собственных месторождениях, а в дальнейшем, после их истощения, продолжали работать на 
привозном сырье. Значение Чуберского железоплавильного производства не укладывается в 
узкие границы одной Сванетии. Оно послужило началом развития металлургии и в других 
областях страны.  

Были изучены технологические характеристики некоторых железных изделий, в ос-
новном, из Абхазии [23]. Несмотря на то, что кузнечная продукция была представлена не-
равномерно и, по-этому, трудно было судить о степени распространенности тех или иных 
технологических схем в пределах одного памятника, обобщение результатов исследования 
периода VII-II вв. до н. э., выявило ряд интересных закономерностей (табл. 2). 

Как видно из таблицы, в материалах раскопок наиболее ранних памятников (Брили, 
Куланурхва, Эшерские кромлехи) отсутствуют изделия изготовленные целиком из железа 
или техникой пакетирования. Все технологические схемы, в конечном итоге, обеспечивали 
изделиям стальную рабочую поверхность, которая, в ряде случаев, подвергалась допол-
нительной операции - термообработке. 

Технологические характеристики железных изделий из наиболее богатых находками 
поселений и могильников прибрежной части северной Колхиды (Гуад-иху, Сухумская Гора, 
Эшерское городище), в целом близки. Однако термообработанные изделия обнаружены, в 
основном, при раскопках Гуад-иху и Сухумской горы. Среди железного инвентаря 
Эшерского городища термообработанным оказалось лишь одно изделие. 
 

 
Средневековая металлургия железа в Грузии 

 
Железное производство в Чубери прекратилось, по одним данным в VII-IX, а по другим 

– X-XI веках. В более позднее время, в северных областях страны существовало три центра 
железоделательных производств: Абхазский, Верхне-Имеретинский и Рачинский. 

Абхазская металлургия начинает играть заметную роль примерно с первой половины 
XIII века, когда в Закавказье вторгся иностранный (генуэзский) капитал. Установлено, что с 
начала столетия, в пределах нынешней Абхазии, генуэзцы приступили к разработке, главным 
образом, полиметаллических месторождений (цинко-серебряные и свинцово-серебряные). 
Подтверждением этого служит большое количество предположительно экс-
плуатировавшихся в тот период отработанных горных выработок, обнаруженных в горной 
части Абхазии горным инженером Цулукидзе на горе Ахидза-Акара (месторождение 
представляет собой несколько тонких жил и прожилков свинцового блеска с содержанием 
свинца в количестве 80% и серебра – 386 г/т); следы старинных горных выработок на горе 
Ахыздырху (месторождение свинца о котором впервые упоминают Н.И. Воскобойников и 
А.В. Гурьев в своих «Геогностических исследованиях в Черноморье») и многие др. 

Четкие данные об эксплуатации этих месторождений именно генуэзцами имеются лишь 
в отношении Хицмы. Но, можно предположить, что ими разрабатывались и другие, 
расположенные в пространственной близости от него месторождения. Это косвенно под-
тверждается и тем, что нет никаких данных об эксплуатации остальных двух объектов 
(Ахидза-Акара и Ахыздырху) в последующее («постгенуэзское») время. Вполне возможно, 
что наряду с генуэзцами в разработке свинцово-серебряных месторождений Абхазии 
принимали участие и местные владетельные князья. 

Серебро добываемое в Грузии генуэзцами и местными рудопромышленниками, по 
видимому, послужило металлической базой денежной реформы, проведенной Царицей 
Русудан (1223-1274 гг.). В течение 105 лет, с периода царствования Димитрия I (1125-1156 
гг.) в Грузии, как и во всей Передней Азии, не чеканилась серебряная монета. До настоящего 
времени причины этого явления окончательно не установлены, однако, по всей вероятности, 
одной из причин этого явления могло быть истощение эксплуатировавшихся ранее 
серебряных рудников. Возобновление добычи металла и накопление его в достаточных 
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количествах, повидимому, дало возможность Царице Русудан вновь приступить к чеканке 
полноценной серебряной монеты. 

Надо полагать, что в этот период, наряду с полиметаллами разрабатывались и желе-
зорудные месторождения Абхазии. Так, по сообщениям П. Давыдова [30], на реке Кодори 
имелись «слюдистые песчаники и песчанистые сланцевые глины с налетами железной 
ржавчины. Существуют остатки производившейся когда-то плавки железных руд». Весьма 
возможно что одновременно с добычей серебра и цинка из Дзышринского месторождения 
абхазские владетельные князья добывали, а затем и выплавляли железную руду, которая 
занимала верхние части хребта Дзышра, где разработка железных руд могла вестись 
открытой выемкой. 

О существование в Абхазии глубоких традиций производства железа можно судить по 
повсеместно распространенному культу железа и исключительно уважительному отно-
шению к кузнецам, которое в своих трудах описывают Н.С. Джанашиа [31], Г.Ф. Чурсин [32, 
33] и др. 

Более полные сведения о выплавке железа, относящиеся к этому периоду, имеются по 
Верхней Имерети и Раче. 

Выплавка железа в Верхней Имерети осуществлялась в окрестностях селений Ткибули, 
Сацири, Очжола и Сормони, где имеются небольшие месторождения бурого железняка и 
железной охры, известные и по сей день.  

В окрестностях сел. Ткибули основным объектом эксплуатации была железная охра, в 
виде валунов в глинистых мергелях. Добыча таких руд производилась преимущественно из 
поверхностных слоев месторождения, т.к. на большой глубине появлялась вода. 

По данным Д.И. Купарадзе, «заготовка руды в с.Ткибули велась периодически; при 
этом запасы отдельных месторождений вырабатывались в течение 3-4 лет. Выплавка железа 
производилась в примитивных горнах. Плавка продолжалось в течение 4 часов, необ-
ходимых для получения крицы. Выход последней составлял примерно 12% от исходного 
сырья. Расход дров составлял около 6 пудов на 18 фунтов руды». 

Более значительные запасы руды имелись в окрестностях Сацири, но их системати-
ческая эксплуатация привела к тому, что уже в первой половине XIX столетия, местные 
жители жаловались Н.К. Кржижановскому на то, что «теперь оной (руды) весьма мало, при 
этом извлечение сопряжено с большим трудом, который причиняет рыхлость пород и 
протекающая вода». 

Добыча руды в Сацири (по Д.И. Купарадзе) производилась одновременно несколькими 
дворами (до 30) в свободное от сельскохозяйственных работ время (около одного месяца). 
Часто практиковалось заимствование заготовленной руды у жителей соседних деревень. 
Железо выплавлялось, в основном, из бедных руд с содержанием железа не более 17%. 

Производство железа в селах Очжола и Сормони носило, в основном, такой же при-
митивный характер. Сырьем, в основном, служила руда добываемая в сел. Сормони. Сор-
монская руда, по сравнению с сацирской, содержала меньше железа, но, добыча ее была 
связана с меньшими трудностями. 

В сравнительно более крупном масштабе было организовано железоделательное про-
изводство вблизи сел. Цедиси (Рача). В то время цедисское железо использовалось не только 
в Раче, но и вывозилось как в другие районы Грузии, так и в районы Северного Кавказа. Из 
этого железа выделывали, в основном, сельскохозяйственные орудия и домашнюю утварь: 
косы, мотыги, ножи, топоры и др. Характерно, что в производства железа в Цедиси 
принимали участие не только местные жители, но и жители ближайших деревень. Здесь, как 
и в Имерети, производство носило сезонный характер (главным образом осень и зима). 
Рудная база была представлена месторождениями железного блеска, красного железняка и 
лимонита, которые залегали неправильными, различного размера гнездами, сое-
диняющимися между собой тонкими жилами и прожилками. Преобладающую массу руды 
составлял красный железняк. 
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Выплавка железа в Цедиси (по данным Д.И. Купарадзе) производилась единовременно 
в нескольких горнах, которые представляли собой подобие обыкновенных кузнечных (без 
форм). Выход крицы не превышал 19-20 % массы исходной руды или примерно 15% массы 
чистого железа. Обычная продолжительность плавки составляла около 6 часов при 
соотношение руды к углю - 1:4. Каждый горн обслуживался одним мастером и двумя ра-
бочими раздувавшими меха. 

Объемы производство железа в Абхазии, Верхней Имерети и Раче к первой четверти 
XIX века перестали удовлетворять все возрастающую потребность Грузии в железе. Сни-
жение объемов производства было обусловлено сокращением запасов руд и привело к 
полному его прекращению. Из-за отсутствия необходимого капитала, низкого уровня про-
изводственной техники и наличия весьма бедных руд, расширение горного дела в Грузии 
стало нерентабельным. А между тем рост потребления железа и нужды обороны диктовали 
необходимость организации крупномасштабного производства с усовершенствованной 
технологией, что в свою очередь требовало наличия более мощной и надежной железо-
рудной базы. Поэтому, с конца XVIII века основное внимание было сосредоточено на 
Чатахском месторождении железа. 

 
Юго-Восточная металлургия XVIII и XIX веков 

 
Первые сведения о восстановленном в Юго-Восточной Грузии производстве железа на 

базе Чатахского месторождения можно найти у грузинского географа и историка царевича 
Вахушти Багратиони. Согласно его данным, уже в 1745 году в местности Саркинети (Южная 
Грузия) производилась выплавка железа [34]. 

В период царствования Ираклия II (1744-1798) были предприняты решительные меры 
по восстановлению и упорядочению горно-металлургической промышленности Грузии. Так 
как к этому времени Чатахское железоделательное предприятие уже работало, царь Ираклий 
II задался целью восстановить Ахтальские серебряные и Алавердские (Ляльварские) медные 
рудники. Он знал, что в древние времена в Ахтальском районе существовали рентабельные 
горные предприятия по добыче серебра и золота и понимал, что для их восстановления были 
необходимы соответствующие специалисты – руководители, квалифицированные мастера и 
рабочие. Эту задачу он собирался решить привлечением анатолийских греков, работавших в 
горнорудной отрасли Турции. 

«Но, несмотря на все усилия царя Ираклия» - рассказывает грек-рудопромышленник 
Анастасий Хаджифатов – «греки не соглашались на предполагаемое переселение. Они 
опасались подвергнуться тем бедствиям, которые беспрестанно угрожали коренным жителям 
Грузии» [35]. 

В конце концов Ираклий II добился своей цели и переселенные из Турции греки начали 
добычу и переработку серебряных и медных руд этих месторождений. В период с 1770 по 
1785 г.г. эти горнорудные предприятия работали весьма успешно. «Скоро заводы пришли в 
цветущее состояние до того, что Ахтальский в один год дал 108 литр или 91 пуд 28 фунтов 
чистого серебра... С каждой литры серебра отделялось до 46 зол. золота. На медных заводах 
добывалось 5, 10 и 15 тысяч пудов меди», пишет А. Хаджифатов. 

Также успешно работал и Чатахский железоделательный завод, дававший большое 
количество железа и стали, необходимых для нужд обороны страны. 

Эти горнорудные предприятия имели большое оборонное и военно-стратегическое 
значение, поэтому, при неоднократных вторжениях завоеватели разрушали их. Так в 1775 
году Омар-хан Аварский, во время своего опустошительного набега на Грузию разорил и 
разграбил Ахтальские рудники, многих работавших там перебил, а остальных забрал в плен. 
В 1778 году, по указанию царя Ираклия, это предприятие было восстановлено, но в 1795 
году подверглось еще более опустошительному нашествию иранского властителя Ага-
Магомет-Хана, во время которого был разорен весь этот промышленный район, а из 
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работавших там, по сообщениям того же Хаджифатова, «1700 душ – 700 было убито, 836 
увлечено в плен». 

В конце XVIII столетия, наряду с серебряным и медным прекратилось и железное 
производство в Чатахском районе, которое вновь начало функционировать с середины XIX в. 
Здесь было основано крупное железоплавильное производство. В начале 60-х годов немец 
Эрнст Либб, по договору с казной получил от правительства крупную ссуду и выстроил на 
арендованной у помещиков Шаншиевых земле чугуноплавильный завод. Однако, незадолго 
до окончания строительных работ (в 1862 г.) Либб скончался. Его жена уполномочила 
закончить строительство Витте. 

В конце 1862 г. строительство, в основном, было завершено и начата пробная выплавка 
чугуна. Но средств для продолжения работ предприятию не хватало, задолжность перед 
казной составила 105 тыс. руб. В сентябре 1863 г. завод по контракту был передан г-ну Витте 
и инженеру Бернулли. 

На заводе в 1863 г. было выплавлено 77516 пудов руды и получено 29839 пудов чугуна. 
В 1864 г. выплавка руды достигла 106258 пудов, а чугуна было получено 16685 пудов [36]. В 
1864 г. завод по контракту с военным ведомством изготовил 10 тыс. снарядов. Заводу были 
заказаны также трубы для больницы и ограда Александровского сада в Тбилиси. Завод 
принял участие в снабжении построенной в конце 60-х гг. телеграфной линии чугунными 
столбами и в выделке железных частей для мостов. Однако дела завода не поправились и с 
1875 года завод фактически больше не действовал [37]. 

Одной из главных причин того, что производство железа в Грузии на базе Чатахского 
месторождения гематитовых руд не смогло стать устойчивым, была плохая организация 
работ по выявлению и изучению рудных богатств. Характерно, что к этому времени в районе 
Чатахи было известно только два участка – Саркинети и, отчасти, Демур-Су, которые 
являлись объектами эксплуатации с незапамятных времен и, ввиду их значительной 
выработанности, не могли служить рудной базой для сколько-нибудь крупного металлур-
гического предприятия. А между тем в этом районе имеется ряд других участков, которые по 
степени оруденения не только не уступают, но и превосходят указанные. Выявление и 
изучение новых рудных участков стало возможным в XX веке, но, в это время вопрос про-
изводства в Грузии железа утерял свою актуальность. 

В статистическом отделе Кавказского календаря∗ за годы с 1905 по 1916 имеются 
сведения о выдаче Кавказским горным управлением разрешений на добычу железной руды 
вблизи селения Хамули (Кутаисская губерния) на руднике М.Н. Гогоберидзе и А.К. 
Карибова в количестве около 35 тыс. пудов в год. К сожалению сведениями о дальнейшей 
судьбе рудника и его хозяев мы не располагаем. 

Таким образом Юго-Восточная металлургия Грузии, получившая значительное раз-
витие в период правления царя Ираклия II, в начале XX века постепенно пришла в упадок и, 
в конце концов, прекратила свое существование. 

 
 

Грузинская булатная сталь 

В Иране железо знали давно и называли его «пулад». В Индии железный век начался 
только на рубеже VIII и VII веков до нашей эры. На Переднем Востоке и в Грузии массовое 
железное производство началось, как минимум, на 500 лет раньше. Один из крупных 
железоделательных центров охватывал части современных Турции, Грузии и Ирана. В XII-
XI веках до нашей эры этот район был составной частью древней страны Пулуади. По 
мнению академика АН Грузии Г.А.Меликишвили, с нею связаны названия стали в ряде 
восточных языков. Отсюда и второе название индийского вутца - «пулад», грузинского – 

                                                 
∗ Издан Канцелярией Наместника Его Императорского Велическтва на Кавказе (Тифлис) 
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«полади», русского – «булат». Этот вид стали в Иране (хорасан), Средней Азии (табан) и 
Сирии (дамаск) свое название получил по названиям местностей в которых производился. 

Сталь, известная русскоязыному читателю под обобщающим названием «булат», 
благодаря особой технологии изготовления отличается своеобразной внутренней структурой 
и видом («узором») поверхности, высокой твердостью и упругостью. 

Широко известен грузинский сварочный булат. П.П.Аносов [54] отмечал, что он соот-
ветствует лучшим образцам булатов индийского и дамасского (Рис.9). Традиции изготовле-
ния булата в Грузии были непосредственно связаны с производством оружия в Индии и 
странах Ближнего Востока. 

Холодное оружие производили, главным образом, в горных областях Грузии, но 
сварочный булат умели делать лишь в нескольких городах. Оружие тифлисского произ-
водства славилось далеко за пределами Кавказа. Есть сведения, что в XVIII веке горским 
народам Кавказа и Ирана сабли и кинжалы поставлялись именно из Тифлиса. В XIX веке 
Тифлис продолжает оставаться центром изготовления оружия из сварочного булата [55]. О 
высоком качестве и популярности этого оружия писал даже классик русской литературы 
А.С.Пушкин.  

 

 
Рис.9. Кинжал «Кавказ». Булатная сталь. XIX век. 

 
Неоспоримым фактом является то, что грузины в позапрошлом веке хорошо знали 

технологию изготовления высококачественной стали и производили ее. Это следует хотя бы 
из того, что по имеющимся сведениям [53] в 1827 г. чиновник мастерской Оружейной па-
латы Российской империи, некий грузинский дворянин Г.И.Реваз изготовил на Тульском 
оружейном заводе несколько образцов булатной стали и сабельных клинков из нее. Клинки 
издавали резкий и высокий звон, а узор сохранялся даже после переплавки (!) образцов. 
Реваз предложил открыть секрет выплавки булата и обучить мастеров, однако описанный им 
рецепт изготовления булата из железа, чугуна и руды вызвал недоверие у местных 
металлургов, считавших, что этот способ "противоречит здравым понятиям первоначальных 
правил химии." К сожалению, подробного описания способа не сохранилось, поэтому сейчас 
невозможно судить о том, действительно ли не соответствовала "правилам химии" эта 
технология, но набор исходных материалов, равно как и свидетельство о сохранении узоров 
после переплавки образцов, говорит в пользу Реваза [53]. 
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На протяжении десятилетий славилась производимымы ею булатом семья Элиазаро-
швили. Исследователь истории производства стали в Грузии К.К.Чолокашвили установил, 
«что эта семья секрет изготовления булата унаследовала от предков». Но собенно 
популярным был мастер булатного оружия Георгий Элиазарошвили, которого в одном из 
вариантов стихотворения «Поэт» упоминает М.Ю. Лермонтов: 

 
В серебряных ножнах блистает мой кинжал, 
Геурга старого изделье. 
Булат его хранит таинственный закал, 
Для нас давно утраченное зелье. 

 
Сын Георгия - Караман Элиазарошвили продолжил дело отца и изготавлял булатное 

оружие из грузинских подков, опилок турецкой стали, чугуна и полос сварочного железа. 
«Се же оружие из грузинского булата обладало столь высоким качеством, что при испы-
тании клинков ими отсекали одним ударом голову быка или коровы». Правда, как правильно 
заметил П.П.Аносов [54], для такой работы, кроме качества клинка, еще требовалась и сила 
его обладателя. 

Известный историк кавказских походов русский генерал В.Патто писал в XIX сто-
летии: «Безусловно, русские кавалеристы за счет своей отваги и богатырской силы успешно 
противостоят восточным конникам, но крепость и острота ятаганов и шашек, сделанных из 
дамасской стали, значительно превосходят крепость сабель наших солдат. Для того чтобы 
успешно владеть настоящим булатным клинком, не нужна особая физическая сила он 
страшен даже в руках ребенка». 

Итак, к началу XIX века русская армия, считавшая одной из сильнейших в мире, не 
имела на вооружении хороших клинков. Поэтому производство качественного холодного 
оружия в России приобрело первостепенное значение. Начальник оружейных заводов и 
министр финансов Е.Ф.Канкрин взялся за организацию производства булатных клинков. 
Обратились к Элиазарошвили, искусство которого было широко известно. Сохранились све-
дения о том, что Караман Элиазарошвили в 1828 году раскрыл рецепт изготовления грузин-
ской сабельной стали. К.К.Чолокашвили нашел этот рецепт в старых «Актах Кавказской 
архивной компании». Приведем его целиком [55] - из этого описания даже неспециалисту 
ясно, как непрост был этот метод. 

«Для одной сабли или шашки взять 5 фунтов полосового железа, положить в кузне-
чный горн, в котором довести его до такой степени (т. е. раскалить), чтобы можно было раз-
рубить на три части по длине полосы, после чего перерубить каждую часть на два куска, из 
чего образуется 6 равных частей, длиною каждая в четверть аршина. Потом взять два фунта 
стали, вываренной и, сырцовой, положить также в ковш, раскалив ее так, что бы можно было 
разрубить оную на три части по длине полосы, равные по величине железным частям. Затем, 
взяв два куска означенного выше железа, вложив в них один кусок прописанной стали, 
сварить песком и обыкновенным порядком тоже с прочими железными частями и сталью. 
Когда таким образом железо со сталью сварено, должно выковать сваренный кусок длиною 
вдвое, т. е. в поларшина, шириною в три четверти вершка и толщиною в одну восьмую 
вершка. Потом каждый сей кусок, раскалив в горне, обсыпать сверху и снизу посредством 
железной лопатки, толченым чугуном (который должен быть приготовлен наперед подобно 
песку). Всего же потребно чугуна из 6 кусков, означеного выше железа один фунт. После 
сего выковать вновь каждый кусок вдвое, т. е. в один аршин длиною, шириною в полвершка. 
Окончив, согнуть каждый кусок 5 раз взяв оные в клещи, сварить вместе в горне с песком; 
потом, вытянув посредством кожи из сего материала прут длиною в пол-аршина, перерубить 
на две части, сварить оный с песком и, вытянув из него вновь пол-аршина, перерубить 
пополам. После сего вложить в середину оных полуфунтовую полосу стали, длиною и 
шириною подобно сим кускам перерубленного железа, сварить с песком вместе, выковать 
полосу, подобную сабле, но, однако, короче двумя вершками. Сию полосу должно насечь 
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зубилом с обеих сторон, подобно крупному напильнику, потом насечку сию сточить или 
спилить и тогда вытянуть о произволу саблю или шашку, после чего положить в клинок, а 
через четверть часа, вынув и вычистив в одном каком-нибудь месте пыль, смотреть, если 
струя на нем кажется хороша или по желанию, тогда вычистить тем же самым из пыли 
порошком и употреблять». 

В 30-е годы XIX века из Петербурга в Тифлис были направлены ученики и уже в 1832 
году Элиазарошвили посылает с ними императору Николаю I сабли своего изготовления. 
Это оружие сейчас хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и в Историческом музее (Моск-
ва). К.К.Чолокашвили приводит также архивные документы 1888 года, в которых 
указывается, что «лучшими клинками в кавалерии считались те, которые были изготовлены 
учениками Элиазарошвили». 

Рецепт Элиазарошвили весьма похож на сохранившиеся описания производства 
мечей в Северной Индии с искусственно науглероженной поверхностью. Полосу обычного 
кричного железа многократно обсыпали чугунными опилками, а затем последующей 
многократной проковкой при «сварочном жаре» создавали на ней нацементованную пове-
рхность. Такие клинки обладали острым лезвием, имели некоторую продольную упругость и 
вязкость. Они уступали по качеству только булату. 

К концу XIX века холодное оружие из сварочного булата практически нигде не 
производилось. Секрет его изготовления был вскоре утерян окончательно. Примечательно, 
что в эти времена и в Индии, и в Дамаске изготовляли холодное оружие из обычных сортов 
английской или шведской стали. 

В СССР многие секреты сварочного булата стали известны благодаря работам гру-
зинского ученого-этнографа К.К.Чолокашвили, расшифровавшего ряд способов его произ-
водства [55]. Найденный им рецепт изготовления грузинского булата был передан в Ин-
ститут Металлургии Академии наук Грузинской ССР, где был тщательно изучен. В резу-
льтате, в одном из цехов Руставского металлургического завода под руководством академика 
АН Грузинской ССР Ф.Тавадзе, в современных условиях, были получены опытные образцы 
сварочного булата, достаточно точно повторяющие узоры и свойства музейных экспонатов. 

 
 
 
 

Заключение 
 

Краткий обзор этапов развития металлургии железа в Грузии показывает, что почти все 
известные в настоящее время месторождения и рудопроявления являлись объектами 
разработок и служили рудной базой производства железа с глубокой древности до наших 
дней [38, 39, 50]. 

Многовековая история развития грузинской металлургии железа, по нашему мнению, 
прошла через три основных этапа: южный, северный и юго-восточный. Первый охватывал 
всю античную эпоху, в течение которой решающую роль играли «предприятия», 
расположенные на юге страны. Производство железа на севере приобрело решающее зна-
чение в средние века. В более поздний период (XVIII и XIX века) центры производства 
железа переместились на юго-восток страны в районы Борчало (Болниси) и Аллаверди. 

Высококачественное грузинское железо в античное время вывозилось в страны Бли-
жнего Востока и Средиземноморья, а также в страны, расположенные за Главным Кав-
казским хребтом. 

 
 

* * * 
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Металлургия XX века. Грузинская металлургия железа возродилась уже в советское 
время. В 1941 году, неподалеку от Тбилиси, началось строительство Руставского металлур-
гического комбината. Прерванное в связи с Великой Отечественной войной, оно возобно-
вилось в 1944 году и в 1947 году комбинат частично вступил в эксплуатацию. Первая сталь 
была выпущена в 1950 году. 

Созданию Руставского металлургического комбината способствовало наличие ис-
ходного сырья - ткварчельских и ткибульских коксующихся углей, дашкесанской (Азер-
байджан) железной руды, чиатурской марганцевой руды, огнеупорного сырья, флюсов и др. 
Продукция комбината - кокс, агломерат, чугун, сталь, готовый прокат, горячекатаные и 
холоднотянутые стальные трубы. 

После глубокого и затяжного кризиса, вызванного развалом СССР, сменив несколько 
хозяев, модернизированоое предприятие возобновило выпуск бесшовных горячекатанных 
труб. В настоящее время инвестиции в объеме 200 миллионов долларов США осуществили 
британский фонд и фонд "Asian Global Opportunity Fund" ("AGOF"). На начальном этапе 
запланирован выпуск 550 тыс. т чугуна, 500 тыс. т стали, 300 тыс. т стальных труб, арматуры 
различных диаметров и т.д. 

На базе Кутаисского завода железо-бетонных изделий индийская компания EurAsia 
Steel (инвестиция – 45 млн. евро) завершает создание металлургического производства, 
рассчитанного на выпуск более 100 тыс. т арматурной стали в год, что на 60% должно 
обеспечить потребности строительной индустрии Грузии. 
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